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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 5,6 // GH c. szara w 5 pl - - - - - - 2,16 33,83 1,86

1 8,6 // GH c. szara w 10 pl 1-3 - - - - - 4,00 43,72 1,72

1 15,5 Ib GH szara w 10 pl 1-3 - - - - - 4,06 38,11 1,93

1 13,8 Ib GH c. szara w 9 pl >1 - - - - - 3,22 43,80 1,74

1 15,4 Ib G+H szara w 6 pl >5 - - - - - 2,25 39,30 1,80

1 20,5 Ib GH c. szara w maże pl >5 - - - - - 2,67 56,67 1,61

3 13,0 Ib GH c. szara w maże pl 1-3 - - - - - 1,98 41,64 1,68

3 13,8 Ib Nm c. szara w 9 pl <1 - - - - - 12,93 101,80 1,79

3 14,2 Ib GH czarna w 10 pl <1 - - - - - 3,35 31,81 1,91

3 14,7 Ic Gπ+H szara w 4 pl >5 - - - - - 2,06 27,10 1,95

3 14,0 Ib Gπ+H szara w 5 pl >5 - - - - - 1,47 33,72 1,86

4 11,4 Ib GH szara w maże pl 1-3 - - - - - 1,92 37,47 1,74

4 13,2 Ib Nm czarna w 7 pl <1 - - - - - 5,43 41,25 1,76

4 14,2 Ic Gπ szara w 5 pl >5 - - - - - 1,59 28,05 1,94

2 12,5 Ib GH c. szara w maże pl 1-3 - - - - - 3,93 48,74 1,68

2 13,7 Ib Nm+T brązowa w - - 1-3 - - - - - 21,99 124,75 1,68

5 14,5 Ic Gπ szara w 7 pl 1-3 - - - - - 1,18 25,59 1,96

6 12,5 Ib GH/Nm c. szara w maże pl <1 - - - - - 2,70 40,65 1,74

6 14,3 Ic Gπ+H szara w 6 pl >5 - - - - - 2,15 28,28 1,93

7 11,5 Ib GH c. szara w maże pl <1 - - - - - 3,04 42,13 1,73

7 13,6 Ic GH czarna w maże pl <1 - - - - - 2,07 27,45 1,91
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Zawartość frakcji w [%]
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Nazwa tematu:       DCT
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

7 14,0 Ic Gπ+H szara w 7 pl >5 - - - - - 1,81 28,12 1,94

8 15,9 Ib T szarna w - - <1 - - - - - 26,39 133,05 1,31

8 16,2 Ib Nm czarna w 11 pl <1 - - - - - 5,41 31,07 1,84

8 17,0 Ic Gπ+H szara w 6 pl >5 - - - - - 2,92 28,73 1,93

9 17,0 Ic Gπ szara w 6/7 pl <1 - - - - - 2,97 29,76 1,92

9 20,0 Ib G+H szara w maże pl <1 - - - - - 3,64 61,27 1,60

11 19,6 Ib G+H c.szara w maże pl <1 - - - - - 3,35 63,01 1,60

1 1,0 IIb Ps brązowo-szara w - - - 1,80 9,80 0,10 0,00 Ps - - -

1 2,5 Iid Ps brązowa w - - - 0,40 99,60 0,00 0,00 Ps - - -

1 5,0 IId Pd szara nw - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Pd/Pπ - - -

1 8,0 IId Ps szara nw - - - 0,50 99,50 0,00 0,00 Ps - - -

1 9,5 IIe Pd c. szara nw - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Pd/Pπ - - -

1 24,0 Iif Ps szara nw - - - 0,50 99,50 0,00 0,00 Ps - - -

2 2,0 IId Pd brązowa w - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Pd/Pπ - - -

2 7,0 IIf Pd szara nw - - - 0,60 99,40 0,00 0,00 Pd/Pπ - - -

2 18,5 IIf Ps szara nw - - - 0,60 99,40 0,00 0,00 Ps - - -

3 2,0 IId Ps brązowa w - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Ps - - -

M
o

d
u

ł ś
ci

śl
iw

o
śc

i M
o

 [
M

P
a]

G
ęs

to
ść

 o
b

je
to

śc
io

w
a 

[g
/c

m
3]

Sp
ó

jn
o

ść
  (

ko
h

ez
ja

) 
c u

  [
kP

a]

K
ąt

 t
ar

ci
a 

w
ew

n
ęt

rz
n

eg
o

  φ
u

 [
˚]

Za
kr

es
 o

b
ci

ąż
eń

   
[M

P
a]

M
o

d
u

ł ś
ci

śl
iw

o
śc

i M
o

   
[M

P
a]

Za
kr

es
 o

b
ci

ąż
eń

  [
M

P
a]

ŚCINANIE

W
ilg

o
tn

o
ść

  w
n

  [
%

]

G
ra

n
ic

a 
p

ły
n

n
o

śc
i w

L

G
ra

n
ic

a 
p

la
st

yc
zn

o
śc

i w
p

W
sk

aź
n

ik
 p

la
st

yc
zn

o
śc

i I
C

St
o

p
ie

ń
 p

la
st

yc
zn

o
śc

i I
L 

i I
L n

PRÓBKI

>2
,0

 m
m

 

2,
0-

 0
,0

5 
m

m

0,
05

-0
,0

02
 m

m

<0
,0

02
 m

m

KONSYSTENCJA

St
an

 g
ru

n
tu

Za
w

ar
to

ść
 C

aC
o

3

R
o

d
za

j g
ru

n
tu

W
ilg

o
to

n
o

ść
 n

at
u

ra
ln

a 
[%

]

Nazwa tematu:    DCT
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BADANIA MAKROSKOPOWE

ANALIZA UZIARNIENIA

Zawartość frakcji w [%]
CECHY FIZYCZNE

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3 7,0 Iif Ps szara nw - - - 1,70 98,30 0,00 0,00 Ps - - -

3 17,0 IIf Ps szara nw - - - 0,30 97,20 0,00 0,00 Ps - - -

4 10,5 Iie Pd szara nw - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Pd/Pπ - - -

5 3,5 IIc Ps brązowo-szara nw - - - 0,40 99,50 0,00 0,00 Ps - - -

5 6,7 IIe Pd szara nw - - - 0,60 99,40 0,00 0,00 Pd/Pπ - - -

6 1,5 Iib Ps brązowa w - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Ps - - -

6 16,0 IIf Ps szara nw - - - 0,40 99,30 0,00 0,00 Ps - - -

7 1,0 IIb Ps brązowa w - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Ps - - -

7 6,5 IIe Pd szara nw - - - 1,10 98,90 0,00 0,00 Pd/Pπ - - -

8 4,0 Iid Ps brązowa w - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Ps - - -

8 6,5 IId Ps szara nw - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Ps - - -

8 21,5 IIf Ps szara nw - - - 0,00 100,00 0,00 0,00 Ps - - -

9 23,0 IIf Ps szara nw - - - 2,30 97,20 0,50 0,00 Ps - - -
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ANALIZA UZIARNIENIA

Zawartość frakcji w [%]
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Nazwa tematu:         DCT                                                                                                                                                                                                                     
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